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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР 

ПРОКАТ КАJIИБРОВАННЪIЙ 

Общие технические ус.ловия 

Gauged bars. General specifications 

окп 11 4100 0100 

гост 
1051-73 

Постаноuением Гос:ударс111енноrо комитета стандартов Совета Министров СССР от 21 
марта 1973 r. № 625 срок введении устаномен 

с 01.01.75 

Настоящий стандарr распространяется на калиброванный прокат 
круглого, квадратного и шестигранного профиля из стали: углеродистой 

и леmрованной качественной конструкционной; рессорно-пружинной, 
повышенной и высокой обрабатываемости резанием; углеродистой, 

леmрованной и быстрорежущей инструментальной; теплоустойчивой; 
коррозионно-стойкой, жаростойкой и жаропрочной. 

(Измененная редакция, Изм. No 3). 

1. СОРТАМЕНТ 

1.1. Сортамент проката должен соответствовать ГОСТ 7 417, 
гост 8559 и гост 8560. 

1.2. Концы пруrков должны быть обрезаны. 
Заусенцы и заmбы, вьmодящие пругки за номинальные размеры 

по сечению, не допускаются. 

Косина реза должна соответствовать требованиям ГОСТ 7 417, 
гост 8559, гост 8560. 

При резке на ножницах допускается смятие одного обрезанного 
конца при условии сохранения размера второго волоченого конца. 

На волоченом конце допускается уrяжка. По согласованию изгото
вителя с потребителем допускается смятие обоих обрезанных концов. 
Величина смлrия концов не должна выводить размеры поперечного 
сечения пругков за номинальный размер. 

И:цание официа.11ьное 
*О 

Перепечатка воспрещена 

~ Издательство стандартов, 1973 
<О ИПК Издательство стандартов, 1997 

Переи:щание с изменениями 




















